
[image: C:\Users\i.alhelli\Desktop\AIDMSO_LOGO.png]

		

المنظمةالعربيةللتنميةالصناعيةوالتقييس والتعدين 
مركز المواصفات والمقاييس


مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
اختبارات تحديد الخصائص الهندسية للركام 
 الجزء الحادي عشر: اختبار تصنيف مكونات الحصى المعاد تدويره 
Tests to determine the geometric characteristics ofaggregates - Part 11: test for classification of recycled gravel constituents
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